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Bezeichnung Blaugelb Verglasungsklotz

Darstellung

Material ‘ Pblypropylen . a

Besonderheiten /-

* Der Verglasungsklotz mit der Bezeichnung blaugelb
Verglasungsklotz ist im Rahmen der durchgefiihrten
Prifungen verwendbar mit folgenden Sekundardichtstof-

Ergebnis

fen:
Giiltigkei
GD 116 (2K-Polysulfid), Fa. Kémmerling Hitigkett
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ore o . ze nisse pezienen sicl
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Diese Priifung/Bewertung ermdg-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- /qualitatsbestimmende
Eigenschaften des Produkis; ins-
besondere Witterungs- und Alte-
rungseinfliisse wurden nicht be-
riicksichtigt.

Verdéffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prifdokumentationen”. Das Do-
kument darf nur vollsténdig verof-
fentlicht werden.
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1 Gegenstand

1.1 Probekodrperbeschreibung

Verglasungsklotz - Kunststoff

Bezeichnung
Abmessung
Material
Herstelldatum
Sekundardichtstoff 1
Bezeichnung

Material
Farbe
Charge

Herstelldatum
Sekundardichtstoff 2

Bezeichnung

Material
Farbe
Charge

Herstelldatum
Sekundardichtstoff 3
Bezeichnung

Material
Farbe
Charge

Herstelldatum

ROSENHEIM

Blaugelb Verglasungsklotz

(100 x 40 x 5) mm

Polypropylen, Farbe griin

22. Februar 2014

ca. 3 - 7 mm dick auf Glasplatte (120 mm x 50 mm x 4 mm)

GD 116, Fa. KOMMERLING Chemische Fabrik GmbH,
66954 Pirmasens

2K-Polysulfid
schwarz

A-Komponente: 80927123
B-Komponente: 84799014

Mai 2014

ca. 2 - 6 mm dick auf Glasplatte
(120 mm x 50 mm x 4 mm)

GD 677, Fa. KOMMERLING Chemische Fabrik GmbH,
66954 Pirmasens

2K-Polyurethan
schwarz

A-Komponente: 94484054
B-Komponente: 93985054

Mai 2014
ca. 3 - 7 mm dick auf Glasplatte (120 mm x 50 mm x 4 mm)

GD 920, Fa. KOMMERLING Chemische Fabrik GmbH,
66954 Pirmasens

2K-Silikonkautschuk
schwarz

A-Komponente: 93802054
B-Komponente: 94354054

Mai 2014

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des urspriinglichen Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im
ift. (Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des urspriinglichen Auftraggebers, wenn nicht

als ,ift-geprtift” ausgewiesen.)
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ROSENHEIM

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: Anlieferung durch den urspriinglichen Auftraggeber
Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vom 26. Juni 2014 vor.
Anlieferdatum: 02.07.2014

ift-Pk-Nummer: 14-001697-PK01 / WE: 37333-001

2 Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente der Verfahren

ift Richtlinie VE-05/01 : 2002-11
Nachweis der Vertraglichkeit von Verglasungsklétzen mit ausreagierten Dichtstoffen aus
dem lIsolierglas-Randverbund

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Auf die Dichtstoffflache wird ein Verglasungsklotz gelegt, mit der Seite, die auch in der
praktischen Anwendung mit dem Dichtstoff in Beriihrung kommt. Der Verglasungsklotz
wird durch eine zweite Glasplatte (ohne Dichtstoff) abgedeckt. Auf diesen Probekdrper
wird ein Gewicht von 5 kg gestellt. Dieser Probekérper wird anschlieBend finf Wochen
lang im Warmeschrank bei +70° C gelagert (Bild 1).

S5kg
Glas 6 mm
L Y794 Z ET—
74 ~-Dichtstoff 3-7 mm
/74 2L, L 2L -Glas 4 mm
L 120 mm B 50‘r'n'n
T

Bild 2 Probekorper

In regelmaRigen Zeitabstadnden wird der Probekérper kontrolliert. Nach Abschluss dieser
Versuchsdurchfiihrung werden die Probekdrper durch Augenschein auf Verdnderungen
an den Kontaktflachen und sichtbare Veranderungen im Dichtstoff und am Verglasungs-
klotz sowie Verfarbungen im Vergleich zum unbelasteten Riickstellmuster untersucht.
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3 Einzelergebnisse

Vertréglichkeit von Verglasungsklotzen mit ausreagierten Dichtstoffen aus dem

Isolierglas-Randverbund

Projekt-Nr.

ift

ROSENHEIM

15-003048-PRO1

visuelle Beurteilung
Vorgang Nr.

15-003048

Auftraggeber nach 7 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

ursprunglicher Auftraggeber

nach 14 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

zen mit nach 21 Tagen bei 70 °C [keine Veranderung
en Dichtstoffen aus
las-Randverbund

nach 28 Tagen bei 70 °C |keine Verénderung

Verwendete Prifmittel

Pst/020383 - Universalofen

UFBS500

nach 35 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

Gesamtergebnis erfullt

Probekérper
blaugelb Verglasungsklotz

P
Probekérpernummer e . T T a2 AR
37333-001 5 e
~ D 25 et Befa.s“un&
Priifdatum g3 O s e A U
30. September 2014 Bild1  Probekdrper vor Lagerung im Ofen bei 70 °C

Verantwortliche Priiferin
Monika Hutter

Priiferin
Jennifer Seyfang

Abweichungen zum

Priifverfahren
keine

'-,,'“ 1 4
Pl &
',"4

Bild2und 3 Probekdrper nach 35 Tagen Lagerung im Ofen bei 70 °C
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Vertraglichkeit von Verglasungskl6tzen mit ausreagierten Dichtstoffen aus dem
Isolierglas-Randverbund

Projekt-Nr.

ift

ROSENHEIM

48-PRO1

15-0030

visuelle Beurteilung

Vorgang Nr.

nach 7 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

Grundlagen der Priifung nach 14 Tagen bei 70 °C |keine Verénderung

f VE-05/1 2002-

nach 21 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

nach 28 Tagen bei 70 °C |keine Verdnderung

Venwendete Prafmittel

- Yniversaleten nach 35 Tagen bei 70 °C [keine Veranderung

Gesamtergebnis erfullt

Probekorper
blaugeib Verglasungskiotz

Probekdrpernummer ‘% -

37333-001

Prisfdatum LQD 61? AL 2

30. September 2014 Bild1 Probekérper vor Lagerung im Ofen bei 70 °C

Verantwortliche Priferin
Monika Hutter

Priiferin
Jennifer Seyfang

Abweichungen zum
Priifverfahren
keine

Bild2und 3 Probekdrper nach 35 Tagen Lagerung im Ofen bei 70 °C
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Vertraglichkeit von Verglasungsklétzen mit ausreagierten Dichtstoffen aus dem
Isolierglas-Randverbund

Projekt-Nr.

ift

ROSENHEIM

15-0030

visuelle Beurteilung
Vorgang Nr.

Auftraggeber nach 7 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

urspriinglicher Auftraggeber

Grundlagen der Priifung nach 14 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

ift- nie VE-05/1 2002-11

nach 21 Tagen bei 70 °C [keine Veranderung

nach 28 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

Venwendete Prafmittel

ESUR20304 -\Unyersalsten nach 35 Tagen bei 70 °C |keine Veranderung

Gesamtergebnis erfullt

Probekdrper
blaugeib Verglasungsklotz

Probekdrpernummer
37333-001 o O 2 \

| B Bl var %‘w’\
Priifdatum RS U R o s e \OX
30. September 2014 Bild 1 Probekérper vor Lagerung im Ofen bei 70 °C

Verantwortliche Priiferin
Monika Hutter

Priiferin
Jennifer Seyfang

Abweichungen zum
Priifverfahren
keine

Bild2und 3 Probekdrper nach 35 Tagen Lagerung im Ofen bei 70 °C




